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Bestallare
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Leverantér

Entreprendr

Objekt

LBC Danderyd-Kedjan AB, Malmens Grustag
Allan Trenter 0708-532010
Stockholmsvéagen 13

LBC Danderyd-Kedjan AB, Malmens Grustag

SS-EN 12620 Ballast for betong

Provtagningsdatum

2014-01-30
Ankomstdatum

2014-01-30

Referens nr

Provtagningsplats

Provtagare

Markning

Analys start

2014-01-30
Analys slut

2014-02-03

ld-nummer

KORNSTORLEKSFORDELNING - SS-EN 933-1
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Sikt (mm) 0,063
Analysvdrde 13
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| Provresultat
| Kommentar

Medel-
virde

Fraktion|| Notering

(mm)

Absorberat vatten (%)

A - Torrt prov efter torkning (g}

SS-EN 933-1/A1 Best. av kornstorleksfordelning - Siktning (%)
Tvéttning och siktning
Materialets totalvikt (g)

SS-EN 1097-6/A1 Best. av korndensitet och vattenabsorption (Mg/m?)
Korndensitet - skenbar (Mg/m?)

1308,0

2,73
0,7
1196,6

Ort och datum

(EA) = Ej ackrediterad metod. (E) =
Kundbilaga Métosékerhet finns pd www.necc

Provresultatet avser endast till laboratoriet inkommit prov.
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